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ASBESTIANALYYSI A2737/08



5.2.2008

Miika Kurkela

Sairaalanrinne 4i A 3

90220 OULU

Viite:
Tilaus 25.1.2008, Miika Kurkela

Kohde:
Kirkkokatu 20


Raahe

Analyysitulokset:
Analyysit on tehty joko valomikroskoopilla (merkintä VM) tai läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä EM).

	Näyte nro:
	1.
	Kassakaapin oven sisällä oleva paloeriste, rakennettu ennen v. 1915.
	(VM) Ei sisällä asbestia.
	

	
	2.
	Julkisivumaalit.
	(EM) Sisältää asbestia,
	krysotiili.

	
	3.
	Punertava Sagalex-tyyppinen maali v. 1987, peltikaton piipun koriste.
	(EM) Ei sisällä asbestia.
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